
标准值
（kN）

实测值
（kN）

标准值
（MPa）

实测值
（MPa）

标准值
（次）

实测值
（次）

1
钢丝绳
（通
用）

贵州钢绳股份
有限公司

贵州省遵义
市红花岗区
桃溪路47号

6×
19M+NF
15.50mm

/ 2021-
10-11

钢丝绳破断拉力,钢丝
绳直径,钢丝直径,中
心钢丝直径,拆股钢丝
抗拉强度,拆股钢丝反
复弯曲,拆股钢丝扭
转,拆股钢丝镀层重
量,缺丝,钢丝交错,钢

丝直径1

合格 / / ≥130.5 140.9 ≥1720
1#  1905
2#  1917
3#  1927

≥22 25

2
钢丝绳
（通
用）

宇宙钢丝绳有
限公司

贵州省贵阳
市白云区都

拉营

6×
36WS+IW
R  20mm
中心丝

1.25mm
1770N/m

m2

/ 2021-
09-28

钢丝绳破断拉力,钢丝
绳直径,钢丝直径,中
心钢丝直径,拆股钢丝
抗拉强度,拆股钢丝反
复弯曲,拆股钢丝扭
转,拆股钢丝镀层重
量,缺丝,钢丝交错,钢

丝直径1

合格 / / ≥252 254 ≥1720
1#  1784
2#  1809
3#  1789

≥22 25

钢丝绳破断拉力 拆股钢丝抗拉强度 拆股钢丝扭转

附件

省市场监管局钢丝绳产品质量监督抽查产品及企业名单

序号
产品
名称

被抽查单位
名称

被抽查单位
地址

产品规格
型号

注册
商标

生产日
期/批号

检验项目
检验
结果

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

关键性指标



标准值
（kN）

实测值
（kN）

标准值
（MPa）

实测值
（MPa）

标准值
（次）

实测值
（次）

钢丝绳破断拉力 拆股钢丝抗拉强度 拆股钢丝扭转序号
产品
名称

被抽查单位
名称

被抽查单位
地址

产品规格
型号

注册
商标

生产日
期/批号

检验项目
检验
结果

不合格
项目实
测值

不合格
项目标
准值

关键性指标

3
一般用
途钢丝
绳

贵州宇龙钢绳
有限公司

贵州省黔东
南苗族侗族
自治州岑巩
县思阳镇寿
溪口原农机

厂

6×19M＋
FC

1770MPa
7.7mm

/ 2021-08

钢丝绳破断拉力,钢丝
绳直径,钢丝直径,中
心钢丝直径,拆股钢丝
抗拉强度,拆股钢丝反
复弯曲,拆股钢丝扭
转,拆股钢丝镀层重
量,缺丝,钢丝交错,钢

丝直径1

合格 / / ≥32.2 34.4 ≥1720
1#  1812
2#  1800
3#  1812

≥24 28

4
钢丝绳
（通
用）

遵义重越金属
制品有限责任

公司

遵义市绥阳
县风华镇５
３１工业园

区

Φ8.0  6×
7+IWS

1770  ZBB
/ 2021-

10-13

钢丝绳破断拉力,钢丝
绳直径,钢丝直径,中
心钢丝直径,拆股钢丝
抗拉强度,拆股钢丝反
复弯曲,拆股钢丝扭
转,拆股钢丝镀层重
量,缺丝,钢丝交错,钢

丝直径1

合格 / / ≥40.7 54.2 ≥1720
1#  2191
2#  2208
3#  2194

≥24 27
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