
贵州省市场监管局2022年流通领域儿童家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

1 木椅子

钟山区人
民西路前
程家具经

营部

贵州省六
盘水钟山
区人民西
路七十三
恒丰家具
城110号

/

六盘水市合
家盛源实木
家具有限公

司

/
540×300×
290（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

2 儿童椅
贵阳百乐
门木业有
限公司

贵州省贵
阳市修文
县龙场镇
干坝村村
民委员会

综合楼

/
贵阳百乐门
木业有限公

司

贵州省贵阳
市修文县龙
场镇干坝村
村民委员会

综合楼

695*370
（mm）

2022/10/24

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

3 儿童椅

贵州万友
教学设备
制造有限

公司

贵州省黔
南州惠水
县长田家
居孵化园
内长天西

路5号

/
贵州万友教
学设备制造

有限公司

贵州省黔南
州惠水县长
田家居孵化
园内长天西

路5号

300X300X5
00（mm）

2022/7/10

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

4 儿童椅
贵州俊桦
办公家具
有限公司

贵州省惠
水县濛江
街道长田
社区桥洞

村

/
贵州俊桦办
公家具有限

公司

贵州省惠水
县濛江街道
长田社区桥

洞村

280X280X5
50（mm）

2022/8/10

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

5 儿童桌

贵州万友
教学设备
制造有限

公司

贵州省黔
南州惠水
县长田家
居孵化园
内长天西

路5号

/
贵州万友教
学设备制造

有限公司

贵州省黔南
州惠水县长
田家居孵化
园内长天西

路5号

600X1200X
550（mm）

2022/8/10

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

6 儿童床
贵州俊桦
办公家具
有限公司

贵州省惠
水县濛江
街道长田
社区桥洞

村

/
贵州俊桦办
公家具有限

公司

贵州省惠水
县濛江街道
长田社区桥

洞村

1400X600X
250（mm）

2022/8/10

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、木制件(甲醛释放量 )、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

未发现
不合格

/ /

7 木椅子 李荣琴

贵州省遵
义市汇川
开发区罗
庄家俱市

场内

/
成都欣懿老
公馆家具有

限公司
/

300×300×
570（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

8 儿童床
贵州城鹏
家具有限

公司

贵州省黔
南州惠水
县濛江街
道长田家
具产业孵

化园内 

/
贵州城鹏家
具有限公司

贵州省黔南
州惠水县濛
江街道长田
家具产业孵

化园内 

1380*605*4
00（mm）

2022/7/20

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、木制件(甲醛释放量 )、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

未发现
不合格

/ /

9 儿童书桌
贵州城鹏
家具有限

公司

贵州省黔
南州惠水
县濛江街
道长田家
具产业孵

化园内 

/
贵州城鹏家
具有限公司

贵州省黔南
州惠水县濛
江街道长田
家具产业孵

化园内 

700*400*80
0（mm）

2022/8/28

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

10 实木椅
安顺开发
区恒兴家
具经营部

贵州省安
顺市经济
技术开发
区开发区
虹山西路
（农贸市
场侧门）

/ 继昌家具厂 /
280×280×
550（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

11 床头柜

安顺西秀
区贵族系
列家具专

卖店

贵州省安
顺市西秀
区红星美
凯龙四楼

E8028

松堡王国
深圳市松堡
王国家居有

限公司
/

SP-B-
DB001

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(柜类-稳定性试验)(搁板
稳定性试验，有推拉件的小柜稳定性试验 ，至少有一
个推拉件的大柜稳定性试验 ，有两个及以上推拉件的
大柜稳定性试验)、#力学性能(柜类-强度和耐久性试
验)(连接件试验)、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

12 小圆凳

安顺西秀
区贵族系
列家具专

卖店

贵州省安
顺市西秀
区红星美
凯龙四楼

E8028

松堡王国
深圳市松堡
王国家居有

限公司
/

SP-B-
DP.010

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

13 方凳
安顺开发
区恒兴家
具经营部

贵州省安
顺市经济
技术开发
区开发区
虹山西路
（农贸市
场侧门）

/ 继昌家具厂 /
270×270×
300（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

14 椅子

安顺西秀
区贵族系
列家具专

卖店

贵州省安
顺市西秀
区红星美
凯龙四楼

E8028

松堡王国
深圳市松堡
王国家居有

限公司
/

SP-A-
GX002

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

15 圆凳
南明区七
彩虹家具

店

贵州省贵
阳市南明
区兴关路
街道办事
处浙江商
城家具广
场I座三层
A区01-03
仓（兴关

社区）

/
佛山市南海
区金利轩家
具有限公司

/ 681 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

16 椅子 文方申

贵州省贵
阳市南明
区浙江商
城家具广
场I座三层
A区12-16
苍（兴关

社区）

/
彭山香柏源
林业有限公

司
/

280×280×
520（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

17 床头柜
兴义炜烨
智能家居
经营部

兴义市桔
山街道办
万湖汇红
星美凯龙
综合馆B
馆B-1-
8011-
8012

/
慕思健康睡
眠股份有限

公司
/ AKZ1-089 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(柜类-稳定性试验)(搁板
稳定性试验，有推拉件的小柜稳定性试验 ，至少有一
个推拉件的大柜稳定性试验 ，有两个及以上推拉件的
大柜稳定性试验)、#力学性能(柜类-强度和耐久性试
验)(连接件试验)、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

不合格

产品无危险锐利
边缘及危险锐利
尖端，棱角、边
缘部位经倒圆、
倒角处理。床头
柜顶部外角经倒
圆处理，倒圆半
径4mm，倒圆弧

长8mm

边缘及尖端：产
品不应有危险锐
利边缘及危险锐
利尖端，棱角及
边缘部位应经倒
圆或倒角处理。
产品离地面高度

1600mm以下位置
的可接触危险外
角应倒圆处理，
且倒圆半径不小

于10mm，或倒圆
弧长不小于15mm

。
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

18 儿童书桌
都匀市锦
发家居经

营部

贵州省黔
南州都匀
市小围寨
街道聚林
世纪广场
步行街6#
、15#号

铺位

广州固业
家具

广州固业家
具

/ / /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

19 儿童椅
南明区胡
晓丽家具

店

贵州省贵
阳市南明
区油榨街
红星美凯
龙综合馆
三楼C-

8065,8066
展位

/
东莞市倍安
良品家居用
品有限公司

/ DNK02 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

20 书桌椅
南明区胡
晓丽家具

店

贵州省贵
阳市南明
区油榨街
红星美凯
龙综合馆
三楼C-

8065,8066
展位

/
东莞市倍安
良品家居用
品有限公司

/ AC01-C /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

21 床头柜
大方县新
港家居生

活馆

贵州省毕
节市大方
县佳鑫国
际商业广
场三期海
音路御景
园C3栋三
楼C3S-3-

1至7号

/
全友家私有

限公司
成都市崇州
经济开发区

415X375X4
75（mm）
/6705H2

2021/9/20

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(柜类-稳定性试验)(搁板
稳定性试验，有推拉件的小柜稳定性试验 ，至少有一
个推拉件的大柜稳定性试验 ，有两个及以上推拉件的
大柜稳定性试验)、#力学性能(柜类-强度和耐久性试
验)(连接件试验)、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

未发现
不合格

/ /

22 儿童凳
贵州勤恬
家具有限

公司

贵州省贵
阳市云岩
区沙河街
公寓1层

/
广东广州红

棉家具厂
/

260×260×
265（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

23 儿童凳
贵州勤恬
家具有限

公司

贵州省贵
阳市云岩
区沙河街
公寓1层

/
广东省桃源

家具
/

230×265×
270（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

24 书桌椅
南明区爱
尚家具店

贵州省贵
阳市南明
区湘雅街
道花溪大

道北段
173号宏
业湘雅园
商住楼1
层1-10号

/
广州美隆•伟
华家具有限

公司
/

360×470×
810（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

25 儿童凳
贵阳云岩
古忆洁家
具经营部

贵州省贵
阳市云岩
区沙河街
新建商场

1号

/
广东省新建

达家具厂
/

230×230×
300（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

26 床头柜
大方县新
港家居生

活馆

贵州省毕
节市大方
县佳鑫国
际商业广
场三期海
音路御景
园C3栋三
楼C3S-3-

1至7号

/
全友家私有

限公司
成都市崇州
经济开发区

405X365X4
90（mm）

/860505
2022

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(柜类-稳定性试验)(搁板
稳定性试验，有推拉件的小柜稳定性试验 ，至少有一
个推拉件的大柜稳定性试验 ，有两个及以上推拉件的
大柜稳定性试验)、#力学性能(柜类-强度和耐久性试
验)(连接件试验)、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

27 书桌椅 罗兴凤

贵州省贵
阳市白云
区艳山红
西南家具
城家具馆
儿童户外
区C-23号

/
佛山市源富
家居有限公

司
/ 6001 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

28 小圆凳
白云区少
年强家具

店

贵州省贵
阳市白云
区云峰大
道218号
西南家居
装饰博览
城家具馆
儿童户外
区C-07号

/
东莞市金富
盈木业有限

公司
/

Φ 
280×260

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /

29 椅子
白云区少
年强家具

店

贵州省贵
阳市白云
区云峰大
道218号
西南家居
装饰博览
城家具馆
儿童户外
区C-07号

/
东莞市金富
盈木业有限

公司
/ 2023/5/3 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

/ /
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

30 床头柜
白云区少
年强家具

店

贵州省贵
阳市白云
区云峰大
道218号
西南家居
装饰博览
城家具馆
儿童户外
区C-07号

/
东莞市金富
盈木业有限

公司
/ 5A607 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(柜类-稳定性试验)(搁板
稳定性试验，有推拉件的小柜稳定性试验 ，至少有一
个推拉件的大柜稳定性试验 ，有两个及以上推拉件的
大柜稳定性试验)、#力学性能(柜类-强度和耐久性试
验)(连接件试验)、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

未发现
不合格

31 床头柜
白云区吴
维风家具
经营部

贵州省贵
阳市白云
区云峰大
道218号
西南家居
装饰博览
城家具馆
C-02-1号

/
徐州亮辉家
具有限公司

/
1#（九色

鹿）
/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(柜类-稳定性试验)(搁板
稳定性试验，有推拉件的小柜稳定性试验 ，至少有一
个推拉件的大柜稳定性试验 ，有两个及以上推拉件的
大柜稳定性试验)、#力学性能(柜类-强度和耐久性试
验)(连接件试验)、木制件(甲醛释放量)、表面涂层(可迁
移元素-锑Sb，可迁移元素-砷As，可迁移元素-钡Ba，
可迁移元素-镉Cd，可迁移元素-铬Cr，可迁移元素 -铅
Pb，可迁移元素-汞Hg，可迁移元素-硒Se)、纺织面料
(游离甲醛，可分解芳香胺)、皮革(游离甲醛，可分解芳
香胺)、塑料(邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、
DNOP、DINP和DIDP的总量）)、阻燃性能(5．3．1，
5．3．2)

不合格

抽屉面板角与柜
体间的间隙，施
加30N力时直径
5mm的锥头通

过，不施加外力
直径12mm的锥

头不能通过

孔及间隙：按
7.5.3（孔及间隙
试验）测试时，
产品应满足以下
要求： a)产品刚
性材料上，深度

超过10mm的孔及
间隙，其直径或
间隙应＜6mm或
≥12mm； b）产
品可接触的活动
部件间的间隙应

＜5mm或≥12mm

32 升降椅
白云区吴
维风家具
经营部

贵州省贵
阳市白云
区云峰大
道218号
西南家居
装饰博览
城家具馆
C-02-1号

/
徐州亮辉家
具有限公司

/
120×480×
880（mm）

/

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

不合格

产品无危险锐利
边缘及危险锐利
尖端，棱角、边
缘部位经倒圆、
倒角处理。产品
座面外角经倒圆
处理，倒圆半径
7mm，倒圆弧长

12mm。

边缘及尖端：产
品不应有危险锐
利边缘及危险锐
利尖端，棱角及
边缘部位应经倒
圆或倒角处理。
产品离地面高度

1600mm以下位置
的可接触危险外
角应倒圆处理，
且倒圆半径不小

于10mm，或倒圆
弧长不小于15mm

。

33 小木凳
白云区爱
尚里拉家

具店

贵州省贵
阳市白云
区艳山红
西南家具
城家具馆
儿童户外
区C-13，

C-12号

/
佛山市爱尚
里拉家具有

限公司
/ A-8201 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格
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序号 样品名称
销售者

标称商标
标称生产企业/上级供货商

规格型号
生产日期或

批号
检验项目

检验结
果

不合格项目实
测值

不合格项目标
准值

备注
名称 所在地 名称 所在地

34 椅子
白云区爱
尚里拉家

具店

贵州省贵
阳市白云
区艳山红
西南家具
城家具馆
儿童户外
区C-13，

C-12号

/
佛山市爱尚
里拉家具有

限公司
/ A-01 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格

35 小方椅 罗兴凤

贵州省贵
阳市白云
区艳山红
西南家具
城家具馆
儿童户外
区C-23号

/
广东省佛山
市皇浩家俱

有限公司
/ MJ7906 /

边缘及尖端、突出物、孔及间隙、折叠机构、翻门翻
板、封闭式家具、#力学性能(椅凳类-稳定性试验 )（椅
子向前倾翻试验、无扶手椅侧向倾翻试验、椅子向后
倾翻试验）、#力学性能(椅凳类-强度和耐久性试验)
（座面椅背联合静态载荷试验 、椅腿向前静载荷试验
、椅腿侧向静载荷试验、座面冲击试验 、椅背冲击试
验、跌落试验、塑料座面附加冲击试验 ）、木制件(甲
醛释放量)、表面涂层（可迁移元素-锑Sb、可迁移元
素-砷As、可迁移元素 -钡Ba、可迁移元素-镉Cd、可
迁移元素-铬Cr、可迁移元素-铅Pb、可迁移元素 -汞Hg
、可迁移元素-硒Se）、纺织面料（游离甲醛、可分解
芳香胺）、皮革（游离甲醛、可分解芳香胺）、塑料
（邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和
DIDP的总量）、阻燃性能（5．3．1、5．3．2）

未发现
不合格
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